
スタート

注入工による背面盛土の安定確保

壁面材とり壊し工

鉄筋の組立・設置

型枠の設置

無収縮グラウト剤の打設

型枠の脱型

強度の確認

完 了

壁面材の取壊しはコンクリートカッターを用いて
分割し、ブレーカーとハンマーを用いて分解除去
する。

　多数アンカー式補強土壁 壁面材補修例　

壁面材を取り壊すことにより、背面の盛土が流失
し、盛土の安定が損なわれる可能性があり、その
安定確保のために盛土内にグラウト注入を行行な
う。
　※取壊す壁面材に削孔した注入孔より

シュミットハンマー試験等により強度確認を行な
う。

補強材の増設

写真 壁面材取壊し状況

写真 型枠設置状況

写真 グラウト打設状況

写真 型枠脱型状況

写真 強度確認状況

※アンカー補強材を所定の深度まで埋設する



【 参 考 資 料 】



 1　壁面材の取り壊しと復旧方法（案-1）
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 2　壁面材の取り壊しと復旧方法（案-2）
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 3　補強材の増し打ち（案）




